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Hidrolubrifianti pentru angrenaje. L UBRICATION

Viitorul lubrifierii angrenajelor se bazeaza pe apa your global specialist

Apa este o materie prima vizionara, dar totusi evidenta. Ca o componenta functionala in
lubrifiantii speciali, poate reduce frecarea intr-o asemenea masura incat superlubritatea

— Frecare mai mica si consum de energie mai mic decat lubrifiantii conventionali
— Rezistivitatea electrica ca aspect important pentru E-Mobility

Rezumat executiv

Lubrifiantii conventionali pe baza de uleiuri minerale prezinta limitari  utilizarea apei fie ca ulei de baza, fie ca aditiv. Astfel, prezinta un
in diverse scenarii. in acelasi timp, asteptarile operatorilor industriali  mare potential de a oferi performante ridicate. Printre principalele
fata de lubrifiantii speciali inovatori sunt in crestere. Acestea includ  avantaje ale hidrolubrifiantilor se numara conductivitatea termica
prelungirea duratei de viata a componentelor, reducerea emisiilor si electrica ridicata, rezistenta la patrunderea apei, valorile scazute
si atingerea unei eficiente energetice mai mari. Acesta este punctul  ale frecarii si 0 buna capacitate de incarcare si racire. Avantajele
in care tehnologia inovatoare a lubrifiantilor Hydro Lubricants joacd  generale ale lubrifiantilor hidraulici sunt prezentate in “Whitepaper
un rol semnificativ: acestia isi desfasoara potentialul inovator prin Hydro Lubricants” al Kltber Lubrication.
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Masuratori de frecare

Acest document se concentreaza asupra produsului nostru Hydro
Lubricant KlUbersustain GW 0-460, un lubrifiant pentru angrenaje in
clasa ISO VG 460. Performanta specifica este evidenta in comparatie
cu un lubrifiant pentru angrenaje sintetic conventional pe baza de
poliglicol (PG). Cititi in continuare despre comportamentul de frecare,
capacitatea de incarcare si rezistivitatea electrica a hidrolubrifiantilor.
Masuratorile de frecare au fost efectuate pe contactul otel/otel
folosind un tribometru cu bila pe disc (EHD2, PCS Instruments) la

o temperatura de testare realista de 60°C si la o viteza medie care
asigura conditia de film complet EHD (2,5 m/s). Din figura de mai jos
reiese ca lubrifiantul Hydro Lubricant prezinta o frecare extrem de
scazuta In comparatie cu uleiul pentru angrenaje PG, cunoscut pentru
frecare scazuta printre uleiurile pentru angrenaje conventionale.

Reducerea frecarii hidrolubrifiantilor
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Capacitate de incarcare

Capacitatea de incarcare a fost evaluata printr-un test de zgariere
modificat Th conformitate cu ISO 14635-1. Lubrifiantul Hydro
Lubricant a fost testat la o temperatura de pornire redusa de 30 °C
(FZG A/8.3/30) In loc de 90 °C. In cadrul acestui test, temperaturile
ridicate ale suprafetei datorate presiunilor de suprafata si vitezelor
de alunecare ridicate provoaca o sudura locala a flancurilor dintilor
pinionului si rotii. Un stadiu mai ridicat al sarcinii de rupere din
acest test este 0 masura indicativa a capacitatii relative ridicate de
incarcare prin frecare a lubrifiantilor pentru angrenaje. Lubrifiantul
Hydro Lubricant testat a atins un nivel de incarcare la rupere mai
mare de 12. Acest rezultat indica in mod clar faptul ca lubrifiantul
Hydro Lubricant ofera o buna protectie a suprafetei flancurilor dintilor
chiar si la temperaturi ridicate in cadrul angrenajului. Rezultatele
excelente FZG califica lubrifiantul nostru Hydro Lubricant pentru
utilizarea in aplicatii pentru angrenaje.
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Rezistivitate electrica

Rezistivitatea scazuta este o caracteristica importanta. Dupa cum
se arata mai jos, lubrifiantul ISO VG 460 Hydro Lubricant prezinta
aproape aceeasi valoare ca apa de la robinet si este mult mai mica
n comparatie cu uleiul pentru angrenaje PG conventional.

Rezistivitatea electrica a hidrolubrifiantilor

Rezistivitate
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Acest comportament este deosebit de benefic in sistemele in
care descarcarea electrica (DE) reprezinta o problema, cum ar

fi cele Intalnite in motoarele electrice de dimensiuni mici. Este
bine cunoscut faptul ca rulmentii utilizati In motoarele electrice
cu viteza variabila se confrunta cu caneluri; o deteriorare Intalnita
n mod obisnuit pe suprafata cailor de rulare ale rulmentilor,
cauzata de arcuri electrice care trec prin lubrifiant. Descarcarea
electrica rezultatd ar putea degrada lubrifiantii prin cresterea
temperaturii locale ridicate. O modalitate de a reduce riscul si
gravitatea daunelor cauzate de DE este utilizarea lubrifiantilor

cu conductivitate electrica ridicatda. Conductivitatea electrica
excelenta a lubrifiantului Hydro Lubricant prezentat, Tn comparatie
cu uleiurile conventionale, indica in mod clar faptul ca acesta ar
putea reduce daunele cauzate de descarcarile electrice.

Cooperarea cu parteneri din diferite segmente
industriale

KlUber Lubrication coopereaza in prezent cu o varietate de
parteneri din universitati si cu diferiti producatori de angrenaje
(OEM), pentru a dezvolta o gama larga de hidrolubrifianti pentru
aplicatii precum angrenaje, rulmenti si lanturi industriale.
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